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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГЛЕЦЕВИХ ФІЛЬТРІВ, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМІ ВЕНТИЛЯЦІЇ АЕС, 

З ВИКОРИСТАННЯМ 131І ТА 127І 

 

Проведено порівняння методик для визначення сорбційних властивостей адсорбенту СКТ-3І із 

використанням 131I і 127I. 127I визначався у вуглецевій матриці за характеристичним рентгенівським 

випромінюванням К-серії атомів йоду, що порушується гамма-випромінюванням з енергією 60 кеВ від 

радіоактивного джерела 241Am; 131I визначався за реєстрацією гамма-ліній з енергією 364 кеВ. Визначено 

коефіцієнт кореляції для методів, що дозволяє стверджувати про те, що обидва методи дають адекватну оцінку 

сорбційних властивостей СКТ-3І. Це дає можливість використовувати методику з 127I для оцінки коефіцієнта 

очищення сорбентів вуглецевих фільтрів, що використовуються в системах вентиляції на українських АЕС. 

Ключові слова: вентиляційна система АЕС, йод, вуглецевий адсорбент, характеристичне рентгенівське 

випромінювання. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ ФИЛЬТРОВ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ АЭС, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 131І И 127І  

 

Проведено сравнение методик для определения сорбционных свойств адсорбента СКТ-3И с использованием 
131I и 127I. 127I определялся в углеродной матрице по характеристическому рентгеновскому излучению К-серии 

атомов йода, возбуждаемому гамма-излучением с энергией 60 кэВ от радиоактивного источника 241Am, 131I 

определялся по регистрации наведенной гамма-активности с энергией 364 кэВ. Определен коэффициент 

корреляции для методов, позволяющий утверждать о том, что оба метода дают адекватную оценку 

сорбционных свойств СКТ-3И. Это дает возможность использовать методику с 127I для оценки коэффициента 

очистки сорбентов углеродных фильтров, используемых в системах вентиляции на украинских АЭС.  

Ключевые слова: вентиляционная система АЭС, йод, углеродный адсорбент, характеристическое 

рентгеновское излучение. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE SORPTION PROPERTIES OF CARBON FILTERS 

USED IN THE VENTILATION SYSTEM OF NPP, USING 131I AND 127I 

 

Comparison of the methods for determining sorption properties of the SKT-3I adsorbent using 131I and 127I were 

carried out. 127I was determined in the carbon matrix by the characteristic X-ray emission of the K-series of iodine 

atoms excited by gamma radiation with an energy of 60 keV from the radioactive source 241Am. 131I was determined by 

the registration of the gamma lines with energy of 364 keV. The correlation coefficient was determined for these 

methods, which allowed asserting that both methods give an adequate estimation of the sorption properties of SKT-3I. 

This makes it possible to use the method with 127I to estimate the sorbents purification coefficient of carbon filters used 

in ventilation systems at Ukrainian NPPs. 
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